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Závislost prodloužení drátu na působící síle – pracovní list
Pomocí siloměru a sonaru byly provedeny trhací zkoušky dvou různě silných měděných drátů. 

Prohlédněte si v programu Vernier Logger Lite nebo Vernier Logger Pro naměřená data a odpovězte na následující otázky.

1. O kolik procent bylo možné protáhnout dráty, aby celkem přesně platil tzv. Hookeův zákon?

2. O kolik procent bylo možné protáhnout dráty, než se přetrhly?

3. Tenčí drát měl průměr 0,15 mm. Jaký průměr měl nejspíš tlustší drát?

4. Jakou silou by byl přetržen drát ze stejného materiálu o průměru 0,1 mm?


